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Popis práce: 

Diplomová práce je zaměřena na ověření možnosti použití alternativních pojiv ve stmelených 

směsích s recyklovanými stavebními materiály. Konkrétním cílem diplomové práce je 

zpracování rešerše o využití alternativních pojiv a následné porovnání parametrů několika 

variant stmelených směsí. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část 

práce je velmi stručná.   

V praktické části práce jsou popsány použité zkušební metody, použité materiály a výsledky 

provedených laboratorních zkoušek – stanovení pevnosti v prostém tlaku, příčném tahu a 

stanovení odolnosti proti mrazu a vodě.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce je zpracována na průměrné úrovni a má dobré grafické zpracování. Obsahuje 

stručnou rešeršní část, která je zaměřena spíše na obecné využití recyklovaných materiálů, než 

na využití alternativních pojiv. 

Formální a grafická úroveň práce je dobrá.  

Jazykovou kvalitu práce snižuje řada pravopisných chyb. Práce je přehledně a logicky 

uspořádána do jednotlivých kapitol a je doplněna obrázky, tabulkami a grafy. 

Připomínky a dotazy k práci: 
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K předložené diplomové mám níže uvedené dotazy: 

 V kapitole cíle práce diplomant uvádí, že cílem práce je „dostat se na pevnostní třídu C5/6“ 

u navrhovaných stmelených směsí. Podařilo se toho dosáhnout? Splňují navržené směsi 

požadavky na tuto pevnostní třídu dle ČSN EN 14 227 ? 

 V kapitole 4.1 diplomant uvádí dva druhy podkladních vrstev (stmelené a nestmelené). 

Existuje ještě nějaký další druh podkladní vrstvy? 

 V práci postrádám bližší informace o přísadách – umělých a celulózových vláknech. Mohl 

by je diplomant uvést? 

 Z kapitoly 9 vyplývá (např. z konstatování „Alternativním pojivem v asfaltovém recyklátu 

bylo použití vláken Namflex…), že použité přísady (Namflex, celulózová vlákna a vlákna 

z PET lahví) diplomant považuje za alternativní pojiva do stmelených směsí. Je to tak 

správně? 

Závěr: 

Na základě výše uvedeného doporučuji, aby předložená diplomová práce byla přijata k 

obhajobě a aby po její úspěšné obhajobě byl diplomantovi udělen titul Ing. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  D / 2,5 

Datum:  26. ledna 2022  Podpis oponenta práce………………………………… 


